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1. Занятие № 30.

Тема: «Микрофлора при протезировании и имплантации зубов».
2. Форма организации учебного процесса: практическое занятие.
3. Значение темы: 

Современная ортопедическая стоматология позволяет достичь высоких функциональных и эстетических результатов. Восстановление целостности зубного ряда способствует не только нормализации функций, анатоморфологических взаимоотношений и эстетических норм, но и профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта. Однако до сих пор остается высоким процент осложнений после пломбирования зубов и несъемного протезирования. 
Большинство современных конструкционных и облицовочных материалов не являются индеферентными для организма человека. Вследствие этого в 4-11 % случаев больные отмечают неприятные ощущения по силе восприятия переходящие в непереносимость зубных протезов. Причиной воспалительно-аллергических реакций в полости рта являются микробные ассоциации, при которых клинические проявления носят акцент одного возбудителя.
4. Цель обучения:

Изучить микрофлору зубной бляшки на различных материалах для оценки возможного использования в стоматологической практике.
- учебная: 
знать правила работы в микробиологической лаборатории, технику безопасности при работе с микроорганизмами, реактивами и приборами; роль микроорганизмов в биосфере; феномен паразитизма и биоэкологические заболевания; классификацию, морфологию и физиологию микроорганизмов; их биологические и патогенные свойства, влияние на здоровье населения; молекулярно-генетические основы патогенности и антибиотикорезистентности микроорганизмов, механизмы и методы их изучения; сущность микробиологических, молекулярно-генетических, иммунологических методов диагностики инфекционных заболеваний, области их применения, принципы интерпретации полученных результатов; применение основных антибактериальных, противовирусных и иммунобиологических препаратов;
1. Особенности колонизации и микробный состав зубной бляшки на поверхности пломб и протезов из различных материалов.
2. Влияние материалов для зубного протезирования на формирование микрофлоры полости рта.

3. Роль различных ортопедических конструкций в развитии воспалительных заболеваний в полости рта.

уметь пользоваться учебной, научной литературой, сетью Интернет для профессиональной деятельности; соблюдать технику безопасности и правила работы с материалом, представляющим биологическую опасность; пользоваться микробиологическим оборудованием; работать с увеличительной техникой; обосновать выбор материала и методов микробиологической диагностики с учетом биологии возбудителя, патогенеза и основных клинических проявлений заболевания; интерпретировать полученные результаты; использовать полученные знания по резистентности микроорганизмов для определения тактики антимикробной терапии; применить принципы экстренной профилактики и антитоксической терапии пациентов;
1. Приготовить и промикроскопировать препараты зубной бляшки, полученные с поверхности различных стоматологических материалов.
владеть основными методами и способами дезинфекции, стерилизации и антисептической обработки рук, инструментария и оборудования во избежание инфицирования врача и пациента; основными навыками работы с современными приборами, применяемыми для диагностики инфекционных заболеваний; навыками интерпретации результатов микробиологических, молекулярно-генетических и иммунологических методов диагностики инфекционных заболеваний; навыками интерпретации определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам с целью выбора средств рациональной терапии; алгоритмом подбора иммунобиологических препаратов с целью профилактики и терапии инфекционных заболеваний.

5. План изучения темы

5.1. Контроль исходного уровня знаний.
Собеседование по контрольным вопросам:

1. Особенности колонизации и микробный состав зубной бляшки на поверхности пломб и протезов из различных материалов.

2. Влияние материалов для зубного протезирования на формирование микрофлоры полости рта. 

3. Роль различных ортопедических конструкций в развитии воспалительных заболеваний в полости рта. 

Тесты:
1. К КАКИМ ПЛОМБИРОВОЧНЫМ

МАТЕРИАЛАМ РЕЗИДЕНТЫ ПОЛОСТИ РТА ОБЛАДАЮТ БОЛЬШЕЙ АДГЕЗИЕЙ
1) стоматологической амальгаме
2) когезивным металлом (золотая фольга)
3) стоматологическим цементам
4) компомерам
5) фотополимерам
2. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ «ПРОТЕЗНОЙ» БЛЯШКИ ИЗУЧАЮТ МЕТОДОМ
1) бактериологическим
2) кожно-аллергическим
3) бактериоскопическим
4) серологическим
5) ИФА
3. ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА, МОГУТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ В ПОЛОСТИ РТА
1) аллергического стоматита

2) хейлита

3) отека Квинке

4) ГЧЗТ

5) гингивита

4. К ОРАЛЬНЫМ СТРЕПТОКОККАМ ОТНОСЯТСЯ

1) S. pyogenes, S. agalactiae
2) S. agalactiae, S. pneumoniae
3) S. mitis; S. milleri, S. mutans, S. sanguis
4) S. pneumoniae, E. faecium, E. durans
5) S. agalactiae, S. pneumoniae, S. pyogenes
5. АЛЛЕРГИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ХАРАКТЕРНО ПРИ НОШЕНИИ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ
1) металлокерамики

2) золотых сплавов

3) фарфора

4) акриловых пластмасс

5) металлопластмассы 
6. В ЗУБНОЙ БЛЯШКЕ НА ПОВЕРХНОСТИ МИКРОКОМПОЗИТОВ ПРЕВАЛИРУЮТ
1) эшерихии и протей
2) актиномицеты и оральные стрептококки
3) фузобактерии и спирохеты
4) пептострептококки и актиномицеты
5) вейллонеллы и лактобактерии
7. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПОСОБНОСТЬ БАКТЕРИЙ К АДГЕЗИИ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
1) высокая пористость материала
2) наличие жгутиков у бактерий
3) стоимость материала
4) гигиеническое состояние полости рта
5) качество протезов
8. ПРИ ПОЛНОМ СЪЕМНОМ 

ПРОТЕЗИРОВАНИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 

УВЕЛИЧЕНИЕ ВИДОВ БАКТЕРИЙ
1) кишечной палочки
2) лактобактерий
3) актиномицетов
4) кандида
5) сарцины
9. В СОСТАВЕ ЗУБНОЙ БЛЯШКИ НА ПОВЕРХНАСТИ ПЛОМБЫ ИЗ АМАЛЬГАМЫ ПРЕВАЛИРУЮТ
1) пептострептококки
2) фузобактерии
3) пропионобактерии
4) спирохеты
5) клебсиеллы
5.2. Основные понятия и положения темы

Групповая дискуссия. Конференция. Заблаговременно всем студентам группы дается на выбор список тем для подготовки доклада и презентации. На занятии каждый делает доклад по выбранной теме. После доклада обсуждают интересующие вопросы по теме доклада.
Темы докладов:
1. Чувство кворума у микроорганизмов.

2. Актиномикозы. Возбудители, источники, факторы передачи, факторы патогенности, патогенез. Методы микробиологической диагностики. Иммунитет, профилактика.

3. Адгезивная активность микроорганизмов к различным пломбировочным материалам.

4. Аллергия к материалам, применяемым в стоматологической практике.

5. Изменение нормоценоза полости рта при различных видах протезирования в стоматологической практике: съемное протезирование, съемное протезирование при полном отсутствии зубного ряда и др.

6. Микробиологические проблемы в имплантологии зубов.

7. Влияние шинирования зубов при пародонтите на микробиоценоз полости рта.

8. Пирсинг в полости рта – влияние на состояние микробного пейзажа.

9. Влияние постоянных и съемных ортодонтических конструкций (брекетсистем, пластин и т.д.) на микрофлору полости рта.

10. Микробиологические аспекты в трансплантологии мягких тканей полости рта.

11. Украшение на зубах (стразы, бриллианты и т.д.) – влияние на микрофлору полости рта

12. Биопленки, механизм формирования, свойства; особенности поведения микроорганизмов в биопленках.

13. Биопленки на зубных щетках, флоссах, борах и т.д.

14. Влияние жевательных смесей (насвай и др.) на микрофлору полости рта.

15. Галитоз. Этиология, патогенез.

Факторы, влияющие на колонизацию микроорганизмами различных стоматологических материалов. Частота протезных стоматитов колеблется от 27 до 68%. Наиболее частой причиной развития «протезного» стоматита являются дрожжеподобные грибы рода Candida, стрептококки и ряд других микроорганизмов, адгезирующихся на элементах протеза. Способствуют возникновению стоматита механическая травма, аллергия. Образование зубной бляшки на поверхности зубов приводит к воспалению десневого края – гингивиту и является одной из причин возникновения пародонтита. 
Особенности формирования микробного состава зубной бляшки на поверхности зубных пломб в зависимости от используемого пломбировочного материала.

Адгезия микроорганизмов на пломбировочном и протезном материале возникает как результат действия межмолекулярных сил или сил химического взаимодействия. Адгезии способствует шероховатость пломбы или протеза. В зависимости от вида пломбировочного материала качественный и количественный состав зубной бляшки будет различным. Более массивная бляшка формируется при использовании цемента и амальгам, меньшая – при использовании композитов. Зубная бляшка на поверхности пломбировочных материалов преимущественно состоит из облигатно анаэробных и микроаэрофильных видов микроорганизмов. В зубной бляшке с поверхности пломб из стоматологического цемента превалируют оральные стрептококки, пептострептококки и актиномицеты. Также возможно наличие небольшого количества фузобактерий и вейллонелл.

При использовании амальгамы в зубной бляшке на поверхности пломбы доминируют пептострептококки и в меньшем количестве актиномицеты. На пломбах из композитов, в зависимости от материала, из которого они приготовлены качественный состав микрофлоры будет существенно варьировать. Микрокомпозиты: преобладают оральные стрептококки и пептострептококки. Актиномицеты и вейллонеллы не обнаруживаются, зато возможно наличие коринебактерий и лактобактерий. Макрокомпозиты: в равных количествах встречаются пептострептококки и актиномицеты. 

Роль зубных протезов в развитии одонтогенных и аллергических заболеваний в полости рта. Для изготовления металлических протезов используется около 20 металлов – нержавеющие стали, хромокобальтовые, серебряно-палладиевые сплавы, сплавы на основе золота и платины. Для металлокерамики – сплавы на основе никеля, в состав которых входят железо, хром, титан, марганец, кремний, молибден, кобальт, палладий, цинк, серебро, золото и другие металлы. Для соединения деталей зубных сплавов используются припои, содержащие серебро, медь, марганец, цинк, магний, кадмий и другие элементы. Легкоплавкие сплавы, применяемые для штампов, содержат свинец, олово, висмут и некоторые другие вещества.

Вероятный механизм возникновения аллергии: ионы металлов, поникнув через слизистую оболочку полости рта, соединяются с тканевыми белками и из гаптенов, к которым они относились, превращаются в полноценные аллергены. Образующиеся соединения металлов с белками, таким образом, не только способны к реакции антиген-антитело, но и сами стимулируют выработку антител. Наиболее выраженными аллергенными свойствами обладают хром, никель, ртуть. 
При подозрении на аллергию, как правило, проводят клиническое обследование и аппликационные кожные тесты (капельные, скарификационные и др.). В ортопедической стоматологии широко применяются элиминационная и экспозиционная пробы. Можно провести специфические иммунологические тесты на наличие антител к пластмассе и металлам и др. компонентам:

IgE – в сыворотке крови; 
IgE б – антитела на базофилах; 
IgG  –в сыворотке крови; 
IgG н – антитела на нейтрофилах;
ТлС – Т-лимфоцитарная сенсибилизация в тесте стимуляции ИЛ-2;
АГТ – агрегация тромбоцитов под влиянием аллергенов;
ИПЛА – ингибиция прилипаемости лейкоцитов аллергенами; 
РГМЛ – реакция торможения миграции лимфоцитов под влиянием аллергенов.

Аллергические реакции на пломбировочные и протезные метериалы могут возникнуть и у персонала стоматологической клиники. Наиболее частым проявлением профессиональной аллергии является различные формы аллергического дерматита.

5.3. Самостоятельная работа по теме:

1. Изучить особенности микробного состава зубной бляшки, формирующейся на поверхности зубных пломб, изготовленных из различных материалов. 
Для этого промикроскопировать препараты из зубных бляшек с поверхности: 

· пломбы из стоматологического цемента, окраска по Граму. Оценить полученные результаты, сделать вывод. 

· металлического пломбировочного материала (амальгама), окраска по Граму. Оценить полученные результаты, сделать вывод. 

· - композитной пломбы, окраска по Граму. Оценить полученные результаты, сделать вывод. 

Дать сравнительную характеристику изученных микроорганизмов. На основании полученных данных заполнить таблицу. 

2. Изучить динамику колонизации микробной флорой полости рта различных материалов, используемых для зубного протезирования. Оценить полученные результаты, сделать вывод. 

3. Изучить динамику колонизации пародонтопатогенными видами микроорганизмов слизистую оболочку ротовой полости, в зависимости от протезного материала и сроков протезирования. 

5.4. Итоговый контроль знаний:

- ответы на вопросы по теме занятия:
1. Факторы, определяющие способность резидентов полости рта к адгезии на различные  стоматологические материалы.

2. Особенности формирования микробного состава зубной бляшки на поверхности зубных пломб в зависимости от используемого пломбировочного материала.

3. Влияние материалов для зубного протезирования на формирование микрофлоры полости рта.

4. Роль зубных протезов в развитии одонтогенных и аллергических заболеваний в полости рта.

5. Профилактика осложнений при использовании зубных протезов. 
- решение ситуационных задач:
ЗАДАЧА №1. При ношении зубных протезов из акриловых пластмасс у пациента наблюдается ощущение жжения в прилегающих к протезу тканях, сопровождающееся гиперемией, отеком и болью, иногда с последующим образованием язвы. 
С чем связанны данные проявления? Ваши действия для подтверждения диагноза?
ЗАДАЧА №2. В стоматологическую клинику обратился мужчина с жалобами на воспаление и гиперемию в полости рта. При осмотре обнаружили, что проявления интенсивней в области протеза. Коронка прилегает не плотно, при пальпации подвижна. 
Ваши действия в решении данной проблемы?

6. Домашнее задание для уяснения темы занятия

(См. контрольные вопросы по теме занятия, тестовые задания, ситуационные задачи).

7. Рекомендации по выполнению НИРС, в том числе список тем, предлагаемых кафедрой:
1. Аллергия к материалам, применяемым в ортопедической стоматологии.

2. Изменение нормоценоза полости рта при различных видах протезирования в стоматологической практике.

3. Микробиологические основы неудач при имплантации зубов.
8. Рекомендованная литература по теме занятия:

Основная литература:

1. Микробиология, вирусология и иммунология полости рта: учебник / ред. В. Н. Царев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 720 с. - Текст: электронный.

Дополнительная литература:

2. Микробиология, вирусология и иммунология. Руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие / ред. В. Б. Сбойчаков, М. М. Карапац. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 400 с. - Текст: электронный.

3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник: в 2 т. / ред. В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2022. - Т. 1. - 448 с. - Текст: электронный.

4. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник: в 2 т. / ред. В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - Т. 2. - 472 с. - Текст: электронный.

5. Микробиология, вирусология: руководство к практическим занятиям: учеб. пособие / ред. В. В. Зверев, М. Н. Бойченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 408 с. - Текст: электронный.
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